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L 6718-47 2 |Westlich von Adersbach 61 ha
Oberer Muschelkalk Natursteine fiur den Verkehrswegebau, fur Baustoffe und als Betonzuschlag,
(mol + mo2) Untergruppe Kalksteine

{Mégliche Produkte: Splitte/Brechsande, Schotter, kornabgestufte Gemische}
Beibrechend: Bruchsteine flir Mauerblécke
Beibrechend: Lésslehm als Material fir Dammschittungen

9,2m :Schemaprofil in der Mitte des Vorkommens: Top Schwarzer Berg
ca. 45 m 1(279,2 m NN), Lage: R **95 639, H *'58 619 — Pkt. 225,4 m NN im Tal S davon

Gesteinsbeschreibung: Das Kalksteinvorkommen besteht aus verschiedenen Karbonatgesteinen; es handelt
sich um Schillkalk- bzw. schillfihrende Kalksteine und Trochitenkalksteine, Plattenkalksteine, knollig-wulstige
Kalksteine mit eingeschalteten Tonmergel-, Mergelstein- und Kalkmergelsteinlagen der Unteren und Oberen
Hauptmuschelkalk-Formation. Im Niveau der Hauptterebratelschichten (Kiinzelsau-Schichten) treten auch mer-
gelige Kalksteine auf. Die bankigen Kalksteine, Uberwiegend Schillkalk- bzw. schillfihrende Kalksteine, sind
hart, zah und weisen Bankstéarken von 10 bis 30 cm (im Mittel 15 cm) auf. Die Schillkalksteine, welche eine mit-
telgraue Farbe aufweisen, fiihren in den kleinen mm grof3en Hohlrdumen herausgeldster Schalen z. T. rostigen
Mulm bzw. rostigen Schill. Die dichten und sehr harten Plattenkalksteine werden durch einen scharfkantigen
Bruch und die dunkelgraue und graublaue Farbe charakterisiert. Die einzelnen Platten sind wenige cm machtig
und spalten z. T. auf. Die einzelnen Lagen der knollig-wulstigen Kalksteine sind 2 bis 10 cm stark. Die Kalkstei-
ne zeigen oft eine wellig-unruhige Schichtoberflache. Die eingeschalteten Mergelsteinlagen sind graubeige und
wenige cm stark. Der Anteil der Mergelsteine an der Schichtenfolge variiert zwischen 10 und 30 % und betragt
im oberen Abschnitt der Oberen Hauptmuschelkalk-Formation 10 %. Die Karbonatgesteine der Oberen Haupt-
muschelkalk-Formation fihren vor allem im obersten Profilabschnitt Dolomit und sind dort meist als dolomitische
Kalksteine ausgebildet. Da zumindest lagenweise weitere dolomitische Kalksteine auftreten kénnen, diirfte eine
Verwendung als Zementrohstoff vermutlich nicht moglich sein.

Analysen: Eine Probe eines charakteristischen Gesteins aus dem Bereich der Hauptterebratelschichten (Kun-
zelsau-Schichten) wurde im Jahr 2008 aus einem aufgelassenen Steinbruch (RG 6719-323) auf der SE-Seite
des Schwarzen Bergs vom LGRB entnommen und untersucht. Die Analysenergebnisse sind in der unten ste-
henden Tabelle abgebildet.
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Vereinfachtes Profil: Schemaprofil im zentralen Bereich des Vorkommens, Lage: s. o.

279,2 — 270,0m NN Humoser Oberboden, dunkelbraun, sowie Lésslehm und Ldss (Holozén und
Pleistozén)
270,0 — 225,0m NN Kalkstein mit Mergelsteinlagen (Obere Hauptmuschelkalk-Formation)

— darunter weitere Kalksteine mit Mergelsteinlagen des Unteren und Oberen Hauptmuschelkalks —
Tektonik: Die Schichten fallen leicht nach Osten ein. In der Nahe von kleineren Verwerfungen bzw. von Karstta-
schen sowie durch Auslaugungen im Mittleren Muschelkalk kénnen die Schichten verbogen sein und in unter-
schiedliche Richtungen einfallen. Das Streichen der Hauptkluftrichtungen betragt: 1.) 40° (NE-SW = erzgbirgi-
sch), 2.) 115° (NW-SE = herzynisch), 3.) 160° (eggisch = Oberrheingraben bei Heidelberg). Der Kluftabstand
betragt bei den Bankkalksteinen 0,5 bis 1,5 m. Die Ubrigen Kalksteine zeigen Kluftabstande von 5 bis 10/m. Die
umliegenden Téler bilden mit ihrem Verlauf die tektonischen Hauptrichtungen ab. Dolinen sind keine bekannt.

Nutzbare Machtigkeit: Die maximale nutzbare Machtigkeit unter Einbeziehung der HalRmersheim-Schichten
und der Zwergfaunaschichten beléuft sich auf ca. 90 m. Ohne Einbeziehung der HalRmersheim-Schichten und
der Zwergfaunaschichten betragt die nutzbare Méchtigkeit ca. 75 m. An den Randern der Anhéhen nimmt die
nutzbare Machtigkeit jeweils ab. Die Dolomitsteine der Oberen Dolomit-Formation sind im Vorkommensbereich
aufgrund ihrer Zusammensetzung (Dolomitsteine, v. a. dolomitische Mergelsteine, Zellendolomite, z. T. Horn-
steinknollen, z. T. mit Auslaugungshohlraumen) — wie mehrere Bohrungen im Bereich Sinsheim und Neckarbi-
schofsheim (BO6619/51-60, BO6719/19, BO6719/25) zeigen — nicht als Rohstoff nutzbar. Abraum: Der Ab-
raum setzt sich aus Hangschutt, L6ss und Losslehm, Verwitterungslehm, angewittertem Kalkstein und Gestei-
nen des Unterkeupers zusammen. Insgesamt betragt die Deckschichtenstérke einige m bis ca. 10 m. Weiterhin




E LGRB% KMR 50 Blatt L 6718 Heidelberg-Siid, 1. Aufl. 2009

kénnen entlang von Karsttaschen Lehm und angewitterte Kalksteine vorkommen.

Grundwasser: Die Aquiferbasis bilden die liegenden Ruckstandstone der Salinar-Formation des Mittleren Mu-
schelkalks. Der Obere Muschelkalk kann zusammen mit der Oberen Dolomit-Formation einen grof3raumig zu-
sammenhéngenden Karstgrundwasserleiter (Hauptgrundwasserleiter) bilden. Im Oberen Muschelkalk kdnnen
auch schwebende Grundwasservorkommen, vor allem iber den HalRmersheim-Schichten, auftreten. Ob die
HaRmersheim-Schichten eine Schutzfunktion fur das Grundwasser haben, hangt von der lithologischen Zusam-
mensetzung ab, und kann erst nach Kenntnis der genauen litholgischen Zusammensetzung der HalBmersheim-
Schichten — dem Verhaltnis der tonig-mergeligen Partien zu den dichten Kalksteinen — entschieden werden. Da
sich das gesamte Vorkommen deutlich Giber dem Niveau der umgebenden Téler befindet, dirfte der Uiberwie-
gende Teil der Schichtenfolge tiber dem Grundwasser liegen. Wahrend sich die Gesteine der Oberen Hauptmu-
schelkalk-Formation Uber dem Grundwasser befinden, dirften die Schichten der Unteren Hauptmuschelkalk-
Formation unterhalb des Grundwasserspiegels liegen. Die allgemeine hydrogeologische Situation ist in Kap. 2.2
und in der Abb. 7 dargestellt.

Mogliche Abbau-, Aufbereitungs-, Verwertungserschwernisse: Lokal kann entlang von erweiterten Kluften
Lehm anfallen. Kleinere Stérungen werden meist von Karsttaschen mit Lehm und angewittertem Kalkstein be-
gleitet. Die tieferen Abschnitte der nutzbaren Abfolge sind voraussichtlich grundwassererfillt.

Flachenabgrenzung: Norden: Eintalung. Osten: 300 m Sicherheitsabstand zur Bebauung (Sprengerschitte-
rung). Westen: Eintalung. Siden: Eintalung.

Erlauterung zur Bewertung: Die Abgrenzung und Bewertung des Vorkommens beruht auf der Aufnahme eines
Altabbaus (RG 6719/323), einer rohstoffgeologischen Ubersichtskartierung sowie der Auswertung der Geologi-
schen Karte (GK 25) von Baden-Wirttemberg Blatt Sinsheim (THURACH 1896). Da vom Vorkommen keine Er-
kundungsbohrungen vorliegen, sind Bohrungen erforderlich, um die wahre nutzbare M&chtigkeit, die Zusam-
mensetzung der unterschiedlichen Karbonatgesteine, insbesondere der HalRmersheim-Schichten, feststellen zu
kénnen. Inwiefern der mdglicherweise grundwassererfillte tiefere Bereich des Oberen Muschelkalks, zu dem
auch die HaBmersheim-Schichten zahlen, genutzt werden kann, kann erst durch weitere rohstoff- und hydrogeo-
logische Untersuchungen ermittelt werden.

Zusammenfassung: Das im mittleren Kraichgau gelegene Vorkommen umfasst Gesteine der Unteren und
Oberen Hauptmuschelkalk-Formation — unter Einbeziehung der Hal3mersheim-Schichten und der Zwergfauna-
schichten — mit maximal 90 m nutzbarer Méachtigkeit im Bereich der Anhéhen. Gegen die Réander nimmt die
nutzbare Machtigkeit ab. Die Gesteine des Oberen Muschelkalks kdnnen v. a. im qualifizierten Verkehrswege-
bau eingesetzt werden. Beibrechend kénnen Kalksteinbanke anfallen, welche als Mauerblécke eingesetzt wer-
den kdnnen. Das Vorkommen weist im landesweiten Vergleich aufgrund einer flachenhaften Erstreckung von 61
ha und einer nutzbaren Machtigkeit bis 90 m ein mittleres Lagerstattenpotenzial auf.




