ELGRB% KMR 50, Blatter L 7114 Rastatt und L 7116 Karlsruhe-Siid, 1. Aufl., 2010

L 7116-16 3 |Siudostlich Sulzbach 44,0 ha
Badischer Bausandstein Naturwerksteine
(sVs) {Méogliche Produkte: Bruchsteine, Bodenplatten, Bausteine zu Restaurationszwe-
cken}
keine Angabe | Aufgelassener Steinbruch Malsch-Sulzbach (RG 7116-301), nérdlich des Vorkommens,
0-8'm ' Lage: R *54 120, H *'17 500, 260-280 m NN

Gesteinsbeschreibung: Sandstein, mittelkdrnig, teilweise feinkdrnig, violettrot bis beige, teilweise gestreift,
vereinzelt lagenweise Tongallen.
Analysen: siehe L 7116-27.
Vereinfachtes Profil: Schematisches Profil im Zentrum des Vorkommens

340 - 335 m NN Sandstein, mittel- bis grobkérnig, teilweise feinkdrnig, diinnbankig aufgewittert

335 - 220 m NN Sandstein, mittel- bis grobkérnig, teilweise feinkdrnig, violettrot bis beige, teilweise

gestreift, vereinzelt lagenweise Tongallen (Badischer Bausandstein, sVs)

Tektonik: Im aufgelassenen Steinbruch Malsch-Sulzbach (RG 7116-301) zwei Hauptkluftrichtungen: (1) 300—
320/80°-85°, (2) 10/85°. Schichteinfallen mit wenigen Grad Richtung NE.
Nutzbare Machtigkeit: Die Gesamtmachtigkeit des Badischen Bausandsteins (sVs, einschlie3lich sVgu und
sVgm) liegt im Blattgebiet bei etwa 160 m. Das Top des Badischen Bausandsteins (sVs) liegt nach Geola-
Daten bzw. nach der Geologischen Karte von Baden-Wurttemberg, Blatt 7116 Malsch (HASEMANN & ZIERVOGEL
1930) im Norden des Vorkommens bei etwa 340 m NN und steigt nach Siden auf 370 m NN an, die Basis ist
nicht aufgeschlossen. Im aufgelassenen Steinbruch Malsch-Sulzbach (RG 7116-301) sind die oberen 4 Profil-
meter heute noch aufgeschlossen, es sind ehemals vermutlich bis 8 m genutzt worden. Abraum: Der Abraum
besteht voraussichtlich aus wenigen m aufgewitterten Sandsteins.
Mégliche Abbau-, Aufbereitungs-, Verwertungserschwernisse: Unregelmafig auftretende mirbe Bereiche,
lagenweise zahlreich vorhandene Tonschmitzen und -gallen, tektonische Zerstiickelung des Vorkommens nicht
ausgeschlossen.

Flachenabgrenzung: Sidosten: Abgrenzung bis zum Top des Badischen Bausandsteins (sVs) nach bzw. anhand
Interpretation der GeolLa-Daten. Sudwesten: Eintalung des Grasbéchle. Nordwesten: Abgrenzung bis zur Aus-
strichgrenze des Badischen Bausandsteins, welche jedoch nicht der Basis des Badischen Bausandsteins ent-
spricht, da die Sandsteine zum Tal bzw. Grabenrandbereich hin von jingeren Sedimenten Uberdeckt werden.
Nordosten: Talung (Gralbrunnen).

Erlauterung zur Bewertung: Die Bewertung beruht auf der geologischen Aufnahme des aufgelassenen Stein-
bruchs Malsch-Sulzbach (RG 7116-301) und erfolgt unter Beriicksichtigung der Geologischen Karte von Baden-
Wiurttemberg, Blatt 7116 Malsch (HASEMANN & ZIERVOGEL 1930), bzw. GeoLa-Daten.

Sonstiges: (1) Im aufgelassenen Steinbruch Malsch-Sulzbach (RG 7116-301) betragt die Bankméchtigkeit bis
ca. 1 m, der Sandstein ist nach oben hin zunehmend stark aufgelockert und versturzt. (2) Das Vorkommen be-
findet sich vollstandig innerhalb des FFH-Gebiets ,Walder und Wiesen bei Malsch* (FFH-Nr. 7116-342).

Zusammenfassung: Im aufgelassenen Steinbruch Malsch-Sulzbach (RG 7116-301) wurden mittel- bis grob-
kornige, teilweise feinkdrnige, violettrote bis beige, teilweise gestreifte Sandsteine in einer Machtigkeit bis 8 m
abgebaut, die Bénke erreichen bis ca. 1 m Machtigkeit, der Sandstein ist nach oben hin zunehmend stark aufge-
lockert und versturzt. Neben den lagenweise zahlreich vorhandenen Tonschmitzen und -gallen und der (vermu-
teten) starken tektonischen Zerstiickelung des Vorkommens erschweren unregelmafiig auftretende mirbe Be-
reiche Aussagen Uber das Auftreten bauwirdiger Bereiche. Die Gesamtmachtigkeit des Badischen Bausand-
steins (sVs, einschliellich sVgu und sVgm) liegt im Blattgebiet bei etwa 160 m. Welche Abschnitte fir eine
Werksteingewinnung in Betracht kommen, lasst sich anhand der vorliegenden Daten nicht mit Sicherheit fest-
stellen. Eine Festlegung von Lagerstattenpotenzialkategorien kann aufgrund derzeit noch mangelnder flachen-
hafter Erkundungsdaten noch nicht vorgenommen werden.




