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L 7718-150 Siidostlich von Dotternhausen (NW-Seite Plettenberg) 43,5 ha
Hangschutt (qu) Kiese und Sande fiir den Verkehrswegebau, fiir Aussagesicherheit: 1-2
Baustoffe und als Betonzuschlag: Hangschutt (KS_QU)
Mogliche Produkte: Kies-Sandgemische flir den Lagerstattenpotential:
Forstwegebau, Bettungs-, Fugen- und Verflillsande, keine Angabe
Mineralgemische, Mineralbetongemische
1m Kiesgrube Dotternhausen (Plettenberg) (RG 7718-306), im zentralen Bereich des
10-25m Vorkommens, Lage O 485534 / N 5340068, 891-931 m NN
0,5m Kiesgrube Dotternhausen (Breitenloch) (RG 7718-307), im Westen des Vorkommens,
10-15m Lage O 484944 / N 5339922, 750-755 m NN
0,5m Kiesgrube Dotternhausen (Reute) (RG 7718-308), im Norden des Vorkommens,
5-10m Lage O 485574 / N 5340877, 762-774 m NN

Gesteinsbeschreibung: Das Vorkommen befindet sich auf der Nordwestseite des Plettenbergs am Balinger
Albtrauf und beinhaltet den Hangschutt (,Albschutt‘/,Bergkies®), der lberwiegend aus der hangenden
Wohlgeschichtete-Kalke-Formation in unterschiedlicher KorngroRenzusammensetzung besteht. Laut LGRB-
KorngréRenanalyse an Material aus der aufgelassenen Kiesgrube Dotternhausen (Plettenberg, RG 7718-306)
handelt es sich bei dem ,Albschutt* dort um einen schwach tonig-schluffigen, schwach sandigen, schwach fein-
bis mittelkiesigen, stark steinigen Grobkies (,Kalksteinkies“) mit einer recht gleichmaRigen Kornverteilung. Er ist
Uberwiegend unverfestigt und komponentengestiitzt. Die eckig-kantigen oder schwach kantengerundeten dichten,
hellgraubeigen Kalksteinkomponenten sind dinnplattig und weisen einen rauen bis glatten Bruch auf. Die
Kalksteinkomponenten in einer feinkérnigen hellbraunen Matrix aus sandig-schluffigem, stark karbonatischem
Ton (Mergel) sind haufig wenige cm x 25 cm x 10 cm grof3 oder etwa 1 cm stark, 5-10 cm lang und wenige cm
breit. Es kommen Lagen mit verschiedenen KorngréRen vor, d. h. grob- und feinkdrnige Lagen wechseln
miteinander ab. An der Oberflache ist der Mergel entkalkt und liegt als Lehm vor. Der Mergelanteil liegt im Mittel
bei etwa 10 %. Teilweise sind kleinere Abschnitte lagenweise schwach oder starker verfestigt. Starker durch
Kalkverkittung druckfeste, brekzienartige Gesteine werden im Volksmund ,Nagelesfels“ genannt. Als
Besonderheit sind in der aufgelassenen Kiesgrube Dotternhausen (Reute, RG 7718-308) mehrere verstirzte
Blécke aus der Wohlgeschichtete-Kalke-Formation vorhanden. Untergeordnet kommen ca. 1 m*-groRe Bldcke
aus den Mittleren Lochen-Schichten (Schwammrifffazies) vor. Hierbei handelt es sich um einen hellgraubeigen,
dichten massigen, sehr harten Kalkstein mit einem glatten Bruch.

Analysen: LGRB-Analyse (2017) der reprasentativen Kies-Einzelprobe (Oberjura-Hangschutt,) mit der Proben-
Nr. Ro7718/EP8 (BO7718/431) aus der aufgelassenen Kiesgrube Dotternhausen (Plettenberg, RG 7718-306):
KorngréRenverteilung: Ton und Schluff (< 0,063 mm): 6 %; Feinsand (0,063-0,2 mm): 1,5 %; Mittelsand
(0,2-0,63 mm): 0,8 %; Grobsand (0,63—-2 mm): 1,1 %; Fein- bis Mittelkies (2—16 mm): 8 %; Grobkies (16-63 mm):
46,6 %; Steine (> 63 mm): 35,9 %.

Vereinfachtes Profil:
(1) RG 7718-306, Lage s.o.:

0,0 - 1,0 m Oberboden, humos, dunkelbraun mit angewittertem ,Albschutt* (Holozane Bodenbildung,
Bod) [Abraum]
1,0 — 18,0 m Kalksteinkomponenten mit Mergel in den Zwischenraumen, komponentengesttzt,

Kalksteinkomponenten haufig wenige cm x 25 cm x 10 cm grof3 oder etwa 1 cm stark und
10 cm lang (Hangschutt, qu) [nutzbar]

(2) RG 7718-307, Lage s.0.:

0,0 - 0,5m Oberboden, humos, dunkelbraun mit angewittertem ,Albschutt* (Holozédne Bodenbildung,
Bod) [Abraum]
0,5 — 13,0m Kalksteinkomponenten mit Mergel in den Zwischenraumen, komponentengestitzt,

Kalksteinkomponenten mit im Mittel einer Kantenlange von 1 bis 6 cm, einer Breite von 3
cm und einer Starke von 1 cm (Hangschutt, qu) [nutzbar]
(3) RG 7718-308, Lage s.o.:
00 - 0,5m Oberboden, humos, dunkelbraun mit angewittertem ,Albschutt” (Holozane Bodenbildung,
Bod) [Abraum]
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0,5 - 8,5 m Kalksteinkomponenten mit Mergel in den Zwischenrdumen, komponentengestutzt,
Kalksteinkomponenten mehrere Zentimeter groR, partienweise vollstandig durch
Kalklésungen verkittet (,Nagelesfels*), untergeordnet ca. 1 m°-Blécke (Hangschutt, qu)
[nutzbar]

Nutzbare Machtigkeit: Die in den stillgelegten Gruben aufgeschlossenen Wandhoéhen betragen im Schnitt
10-30 m. Die tatsachlichen Hangschuttmachtigkeiten kdnnen nur grob abgeschatzt werden, da der Hangschutt
hangparallel auf den anstehenden Gesteinen aufliegt. Die Basis des Hangschutts bildet im oberen Bereich des
Hanges der untere Oberjura, der untere Hangabschnitt besteht aus verschiedenen Gesteinen des Mitteljuras.

Abraum: Die Uberlagerung besteht aus einem 0,5-1 m méchtigen humosen Oberboden mit angewittertem
LAlbschutt®. Bei einem grofRflachigen Abbau kdénnen tonige Hangschuttpartien als nicht verwertbare Anteile
anfallen.

Grundwasser: Aus dem Hangschutt treten Quellen u. a. unterhalb der Schichtgrenze Oberjura/Mitteljura auf. Die
Quellen haben zwei Neubildungsgebiete. Einerseits versickert Wasser auf der Hochflache des Plettenbergs in
den Gesteinen des Oberjuras und flief3t lateral entlang von stauenden Ton- oder Mergelschichten in den
Hangschutt. Andererseits wird Grundwasser durch die Versickerung von Niederschlagswasser im Bereich des
Hangschuttes neu gebildet. Die im Allgemeinen eher geringen Quellschittungen schwanken stark. Mehrere
solcher Quellen und Brunnen befinden sich am HangfuR des Vorkommens (LGRB 2018b). Suddstlich der
aufgelassenen Kiesgrube Dotternhausen (Breitenloch, RG 7718-307) befinden sich im Niveau von 770-800 m
NN mehrere solcher Quellen, die wahrscheinlich auf linsenférmige tonige Hangschuttlagen zuriickzufiihren sind.
Eine weitere solche Quelle ist 150 m sudlich der aufgelassenen Kiesgrube Dotternhausen (Plettenberg,
RG 7718-306) bei ca. 870 m NN anzutreffen.

Mogliche Abbau-, Aufbereitungs- und Verwertungserschwernisse: Es konnen untergeordnet linsenformige,
tonige, matrixgestutzte Hangschuttlagen und vereinzelt gréRere Blocke auftreten, welche bei einem Abbau
selektiv ausgehalten werden missten. Geringmachtige tonige Hangschuttpartien kénnten mit einer mobilen
Siebanlage entfernt werden. Beim Abbau verstiirzter Schollen der Wohlgeschichtete-Kalke-Formation kénnten
geotechnische Schwierigkeiten wie z. B. Hangrutschungen oder Felsstlrze auftreten.

Flachenabgrenzung: Norden und Osten: Ausdiinnen bzw. Fehlen des Hangschutts. Stden: Tiefer Taleinschnitt;
Hangschutt arm an Komponenten. Siddwesten, Westen und Nordwesten: Hangverflachung mit deutlicher
Machtigkeitsabnahme des Hangschutts und Zunahme des Lehmanteils (deutlich lehmigerer, matrixgestitzter
Hangschutt).

Erlduterung zur Bewertung: (1) Die Bewertung beruht auf einer rohstoffgeologischen Ubersichtskartierung
einschliel3lich der Aufnahme der aufgelassenen Kiesgruben (RG 7718-306, -307 und -308) auf der West- und
Nordwestseite des Plettenbergs unter Bericksichtigung der Geologischen Karten (GK 25) von Baden-
Wirttemberg, Blatt 7719 Balingen (Franz et al. 1987) und Blatt 7718 Geislingen (Schmidt 1922) sowie des
Datensatzes der Integrierten Geologischen Landesaufnahme (RPF/LGRB 2013d).

(2) Da vom gesamten Vorkommen keine Erkundungsbohrungen vorliegen, sind mehrere bis in die Basis des
+Albschutts” reichende Bohrungen erforderlich, um die genaue nutzbare Machtigkeit und die Zusammensetzung
bestimmen zu kénnen.

Sonstiges: (1) Der ,Albschutt” besitzt bei gleichmaRiger Kérnung eine ideale Zusammensetzung fir den
Forstwegebau (nattrliche Mineralbetongemische). Der ebenso stellenweise vorhandene Blockschutt kann flir den
Wegeunterbau verwendet werden. Als Vorteile des ,Albschutts“ werden die gute Verdichtung beim Einbau, der
kurze Transportweg sowie das rasche Abtrocknen nach Regenfallen genannt.

(2) Verstirzte Schollen aus der Wohlgeschichtete-Kalke-Formation kénnten bei der Gewinnung des Hangschutts
mit gewonnen werden. Bei einem Abbau missten mdgliche geotechnische Schwierigkeiten wie z. B.
Hangrutschungen oder Felsstirze entsprechend bericksichtigt werden.

(3) Die Ausweisung von Schutzgebieten (Bodenschutz, Naturschutz, Landschaftsschutz, Waldschutz,
Denkmalschutz etc.) unterliegt Fortschreibungen, weshalb fiir die Uberprifung konkurrierender
Nutzungsinteressen im Bereich des Vorkommens auf die verdéffentlichten Datensatze der jeweils zustandigen
Ressorts verwiesen wird.

Zusammenfassung: Das Vorkommen befindet sich auf der Nordwestseite des Plettenbergs am Balinger Albtrauf
und beinhaltet den Hangschutt (,Albschutt/,Bergkies”), der iberwiegend aus der hangenden Wohlgeschichtete-
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Kalke-Formation besteht. Das nutzbare Lockergestein setzt sich aus Kalksteinkomponenten mit einer recht
gleichmafigen Kornverteilung in einer feinkdrnigen Matrix aus schluffigem, stark karbonatischem Ton (Mergel)
zusammen. Die Uberwiegend kleinstiickigen, eckig-kantigen Kalksteinkomponenten sind haufig etwa 1 cm stark,
5-10 cm lang und wenige cm breit, teilweise bis max. cm x 25 cm x 10 cm grof3. Es handelt sich um einen
hellgraubeigen, dichten Kalkstein mit einem glatten Bruch. Ganz vereinzelt kommen Blocke aus der Mittleren
Lochen-Formation vor. Die iiber 1 m®-groRen Blécke kénnten mit aufbereitet und beim Wegebau ebenso
verwendet werden. Die in den friiheren Gruben aufgeschlossenen Wandhohen betragen im Schnitt 10-30 m. Die
tatsachlichen Hangschuttmachtigkeiten kénnen nur grob abgeschatzt werden, da der Hangschutt hangparallel auf
den anstehenden Gesteinen aufliegt. Die Uberlagerung besteht lediglich aus einem 0,5—-1 m méchtigen humosen
Oberboden mit angewittertem Hangschutt. An der Westflanke des Plettenbergs waren mehrere Abbaustatten
angelegt worden (RG 7718-306, -307 und -308). Aufgrund seiner flachenhaften Ausdehnung und der hohen
nutzbaren Machtigkeit hat das Vorkommen eine groRe Bedeutung fur den lokalen Forstwegebau. Eine
Festlegung von Lagerstattenpotenzialkategorien kann hierbei nicht vorgenommen werden.

Literatur: Weitere geologische Fachinformationen sind auf LGRBwissen zu finden.
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Abb. 1: Ehemalige Abbauwand in der Abb. 2: Detailaufnahme des Haufwerks aus der
aufgelassenen Kiesgrube Dotternhausen aufgelassenen Kiesgrube Dotternhausen
(Plettenberg, RG 7718-306). (Plettenberg, RG 7718-306).
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